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ABSTRACT 

Drying is one of the important steps in oil extraction using mechanical pressing. /t can decrease oil 
hydrolysis and increase yield of oil due to the decrease of oil affinity on the material surface and protein 
coagulation. Therefore. the oil will be released easily from seed in the oil extraction using the hydraulic 
pressing. Objectives of this research were to determine a combination of temperature and duration ofdrying of 
rubber seed prior to oil extraction in order to produce oil with the best yield and phYSico-chemical properties for 
chamois leather lanning. and to observe the potency of the rubber seed oil as a leather tanning agent. This 
research consisted ofsort at ion ofrubber seed, rubber seed drying using an oven, oil extraction using a hydraulic 
pressing. and analysis ofphysicochemical properties ofthe oil and residue ofrubber seed after extracting its oi/. 
Results of the research shows that the higher temperature and duration of rubber seed drying, the higher oil 
content in residue and colour ofthe oil, whereas yield, iodine number. acid number, fi'ee-fatty acid content ofthe 
oil, as well as water content ofthe rubber seed decreased. Based on-the highest ofyield and iodine number, the 
best treatment for the rubber seed drying was drying at 7ife for one hour. This condition resulted in oil with 
physico-chemical characteristics ofoil: yield of20.52%, colour of 4077 PtCo unit; density of0.924, viscosity of 
160 centipoises, iodine number of 146, acid number of2.08, FFA of 1.04 %, saponification number of /84.58, 
and peroxide number of 30.46. The treatment gave oil content in the residue of 9.84 %. The rubber seed oil 
was potential for substitutingfish oil as tanning agent. as it had iodine number ofhigher than 120. 

Keywords: drying, rubber seed. oil. oil tanning. tanning agent. chamois leather. 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil karet alam terbesar di dunia. Indonesia 
mempunyai total areal perkebunan karet sebesar 
3.338.162 ha (2003) dengan proporsi tanaman karet 
yang menghasilkan adalah 2.035.058 ha (61 %) 
(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006). Selain 
menghasilkan lateks, perkebunan karet juga meng
hasilkan biji karet sebanyak 1.500 kglhaltahun 
(Teterissa dan Marpaung, 1985) yang belum 
termanfaatkan secara optimum. Dengan melihat 
tingginya kandungan minyak di dalam daging biji 
karet yakni sebesar 50% (Haris et al., 1995), maka 
minyak tersebut sangat potensial untuk dimanfaat
kan. Rendemen minyak biji karet adaJah sekitar 
10% dari biji karet utuh atau 20% dari daging biji 
(Suparno et al., 2009). 

Minyak biji karet merupakan salah satu jenis 
minyak mengering (drying oil) (Ketaren, 1986). 
Jenis minyak ini dapat digunakan untuk bahan 
pembuat sabun, bahan cat sebagai minyak 
mengering, dan bahan pelengkap kosmetik (Anonim, 
1984). Selain itu, minyak biji karet juga diduga 
dapat digunakan sebagai bahan penyamak untuk 
memproduksi kulit samoa (chamois leather), karen a 
minyak biji karet memiliki nilai bilangan iod yang 
tinggi yaitu lebih dari 120. Bilangan iod ini 
merupakan karakteristik utama minyak yang dapat 
digunakan u\ltuk penyamak kulit (Suparno, 2006). 

Kulit samoa merupakan produk kulit olahan 
yang populer dalam perdagangan dan permintaan 
akan kulit samoa di pasaran global terus meningkat 
(Krishnan et al., 2005), karena mempunyai 
penggunaan khusus, misaJnya dalam penyaringan 
gasolin kualitas tinggi dan pembersihan alat-alat 
optik (kacamata, kaca jendela, dan kendaraan 
bermotor). Dewasa ini, kulit samoa diproduksi 
dengan menggunakan minyak ikan sebagai bahan 
penyamak utamanya. Penyamakan dengan meng
gunakan minyak ikan tersebut menghadapi masalah 
bau yang ditimbulkan oJeh sisa minyak ikan yang 
teroksidasi yang menempel pada produk kulit 
chamois. Bau tersebut sampai saat ini belum dapat 
dihilangkan dengan sempurna. Oleh karena itu, 
untuk mengurangi masalah tersebut perlu dilakukan 
usaha-usaha untuk mensubstitusi minyak ikan 
dengan minyak nabati dalam penyamakan kulit 
samoa (Suparno et al., 2009). Minyak biji karet 
adalah salah satu bahan penyamak kulit yang diduga 
dapat menggantikan minyak ikan. Hal ini diperkuat 
dengan adanya alasan bahwa minyak biji karet tidak 
akan menimbulkan bau dan mungkin dapat 
melakukan cross-link dengan protein yang ada di 
kulit untuk membentuk kulit samak (Covington et 
al., 2005; Suparno et al., 2005;Supamo, 2006; 
Suparno et al., 2007). 

Minyak biji karet dapat diperoleh dengan 
cara ekstraksi. Salah satu jenis ekstraksi yang umum 
digunakan adalah ekstraksi secara mekanis dengan 
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menggunakan pengempa hidrolik (hydraulic 
pressing). Ekstraksi cara ini sesuai untuk biji karet 
yang mangandung kadar minyak yang cukup tinggi. 
Dua tahapan yang perlu dilakukan pada ekstraksi 
mekanis yaitu tahap perlakuan pendahuluan dan 
tahap pengempaan. Tahap perlakuan pendahuluan 
terdiri atas pembersihan bahan, pengurangan kadar 
air, pengecilan ukuran, dan pemasakan. Tujuan dari 
pemasakan adalah untuk mengkoagulasikan protein 
dalam bahan dan menurunkan viskositas minyak, 
sehingga minyak mudah keluar. Selain itu, dengan 
pemasakan dapat menyebabkan afinitas minyak 
dengan permukaan bahan menjadi berkurang 
sehingga pada saat pengempaan minyak dapat di
peroleh semaksimum mungkin. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
optimasi pengeringan yang berfungsi untuk penurun
an kadar air dan pemasakan dalam ekstraksi minyak 
biji karet perlu dilakukan. Tl\.iuan penelitian ini 
adalah untuk menentukan kombinasi suhu dan lama 
pemanasan biji karet yang menghasilkan rendemen 
dan sifat fisiko-kimia minyak biji karet yang terbaik 
untuk penyamakan kuHt dan untuk mengetahui 
potensi minyak biji karet sebagai bahan penyamak 
kuHl. 

METODE PENELlTIAN 

Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengempa hidrolik, penggiling biji (hammer 
mill), oven, timbangan, kain saring, kertas saring, 
botol, tanur, soxhlet, pendingin balik, labu lemak, 
batu didih, hot plate, alat destilasi, labu destilasi, 
spektrofotometer DR (Direct Read) 2000, otoklaf, 
buret, pipet, cawan porselin, cawan aluminium, labu 
Erlenmeyer, labu Kjeldahl, penangas air, pendingin 
tegak, gelas ukur, piknometer, desikator, dan 
viskometer. 

Bahan yang digunakan adalah bij i karet 
dengan jenis klon OT yang diperoleh dari PTPN 
VIII Kebun Wangunreja, Subang. Bahan-bahan 
kimia yang digunakan antara lain: n-heksan, kataHs 
(CuS04:Na2S04 = 1,2: I), H2S04 pekat, NaOH 50%, 
HCI 0,002 N, indikator mengsel, NaOH 0,02 N, 
H2S04 0,325 N, NaOH 1,25 N, aseton, aquades, 
khloroform, larutan Wijs, KI 15%, natrium tiosulfat 
0, I N, indikator pati, alkohol 95%, KOH 0, I N, KI 
jenuh, asam asetat glasial, KOH beralkohol 0,5 N, 
indikator fenolfthalein, dan HCI 0,5 N. 

Metode 
Biji karet dikeringkan dengan pemanasan 

menggunakan oven. Sebelum dikeringkan, biji karet 
yang masih memiliki tempurung disortir terlebih 
dahulu untuk memisahkan biji karet yang baik 
dengan biji karet yang rusak. Setelah penyortiran, 
biji karet tersebut ditimbang sebanyak 750 gram 
untuk setiap unit percobaan. Kemudian biji karet 
dikeringkan dengan menggunakan oven pada 
berbagai variasi suhu dan lama pemanasan Variasi 
suhu yang digunakan (A) adalah 70°C (AI), 90°C 
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(A2), dan 110 "c (/\3). C.;:d2iiigY.3i1 vartaSI lama 
pemanasan yang digunakan adalah I jam (B1).2 jam 
(B2), dan 3 jam (B3). Setelah dikeringkan, biji karet 
tersebut diukur kadar airnya. Selain biji karet yang 
diberikan perlakuan pengeringan, digunakan juga 
biji karet kering jemur (tanpa pemanasan) sebagai 
kontrol. 

Tahap selanjutnya adalah penggilingan biji 
karet dengan menggunakan hammer mill. Setelah 
itu, biji diekstraksi dengan menggunakan alat 
pengempa hidrolik pada suhu 65 ± 2 °c selama 90 
menit atau sampai sudah tidak ada lagi minyak yang 
keluar. Minyak yang terekstrak kemudian dihitung 
rendemennya dan disaring dengan menggunakan 
kertas saring. Minyak kasar dan bungkil yang 
dihasilkan, seJanjutnya dianalisis sifat-sifat fisiko
kimianya. Sifat-sifat yang dianalisis adalah kadar 
minyak dalam bungkil, warna, bilangan iod, 
bilangan asam, dan persen asam lemak bebas. 
Pengukuran parameter-paremeter tersebut adalah 
sebagai berikut: 

Kadar air byi karet 
Kadar air b/ji karet diukur dengan 

mengunakan metode AOAC (AOAC, 1995). 

Rendemen 
Rendemen dihitung dengan membandingkan 

jumlah minyak yang dihasilkan dengan bahan 
mentah yang diproses. 

Kadar Minyak da/am Bungkil 
Kadar minyak dalam bungkil dihitung 

dengan menggunakan metode ekstraksi dengan 
menggunakan soxhlet dengan pelarut petroleum eter. 
Ekstraksi dilakukan selama 5-6 jam atau sekitar 60 
kali putaran (AOAC, 1984). 

Warna 
Warna diukur dengan menggunakan alat 

spektrofotometer DR 2000. Sebelum dilakukan 
pengukuran, contoh minyak yang akan digunakan 
diencerkan terlebih dahulu dengan menggunakan 
pelarut n-heksan. Perbandingan antara minyak 
dengan pelarut adalah 1:9. Panjang gelombang yang 
digunakan adalah 455 nm. 

Bi/angan lod 
Bilangan iod minyak diukur dengan 

menggunakan cara Wijs (AOCS, 1951). 

Bilangan Asam 
Dilangan asam minyak diukur dengan 

menggunakan metode AOAC (AOAC, 1995). 

Kadar Asam Lemak Bebas (Persen FFA) 
Bilangan asam sering juga dinyatakan 

sebagai kadar asam lemak bebas. Hubungan kadar 
asam lemak bebas dengan bilangan asam menurut 
Sudarmadji et al. (1989) dapat dituliskan sebagai 
berikut: 
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% FFA =bilangan asam I faktor konversi. 
dengan faktor konversi untuk linoleat = 2,0 I. 

BASIL DAN PEMDAHASAN 


Pengeringan dapat mengurangi terjadinya 
hidrolisis atau kerusakan minyak, pengeringan juga 
dapat meningkatkan rendemen hasil ekstraksi. Hal 
tersebut disebabkan karena afinitas minyak dengan 
permukaan bahan akan berkurang dan terjadinya 
penggumpalan protein, sehingga minyak akan 
mudah keluar pada saat pengempaan. 

Pengeringan biji karet dilakukan dengan cara 
pemanasan menggunakan oven dengan kombinasi 
tiga taraf suhu (A) dan tiga taraf lama pemanasan 
(D). Penentuan suhu pemanasan ini berdasarkan 
pendapat Kerleskind (1996) yang menyatakan 
bahwa pada suhu 70°C protein yang terdapat dalam 
bahan sudah dapat menggumpal secara sempuma 
sehingga akan memudahkan minyak keluar dari 
bahan tersebut, sedangkan penentuan lama pemanas
an berdasarkan pendapat Jamieson diacu dalam 
Lukman (1982) yang menyatakan bahwa pemanasa~ 
biji-bijian sebelum dikempa dilak~an pada s~hu dl 
atas titik didih air selama setengahJam atau leblh. 

Pengamatan dilakukan terhadap biji kar~t 
setelah pengeringan dan minyak kasar serta bungk~1 
biji karet yang dihasilkan setelah proses ekstraksl. 
Pengamatan terhadap biji karet hanya meliputi kadar 
air biji karet setelah dikeringkan saja, sed~gk~~ 
pengamatan terbadap minyak kasar dan bungkll bIJ) 
karet yang dihasilkan meliputi rendemen, kadar 
minyak dalam bungkil, warna, bHangan iod, 
bilangan asam, dan persen FF A. 

Kadar Air Diji Karet 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

faktor suhu pemanasan dan lama pemanasan serta 
interaksi keduanya memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terbadap kadar air bij i karet yang 
dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis uji lanjut 
Duncan mengenai interaksi antara perlakuan suhu 
pemanasan dengan lama pemanasan, menunj~an 
bahwa semua kombinasi perlakuan menghasllkan 
kadar air biji karet yang berbeda nyata, kecuali pada 
kombinasi perlakuan A2B2 dan A3B I yang 
menghasilk:an kadar air biji karet yang tidak berbeda 
nyata. Selanjutnya, hasil uji lanjut juga menunjukkan 
bahwa kadar air biji karet yang tertinggi dihasilkan 
dari kombinasi perlakuan A IB I yaitu sebesar 
S 86% sedangkan yang terendah dihasilkan dari 
k~mbi~asi perlakuan A3B3 yaitu sebesar 0,28% 
(Gambar I). 

Gambar I menunjukkan bahwa semakin 
tinggi suhu dan lama pemanasan biji karet, 
menghasilkan kadar air biji yang semakin menurun. 
Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu dan lama 
pemanasan, maka air dalam bij i karet yang menguap 
semakin banyak sehingga kadar air biji karet akan 
semakin menurun. 
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Gambar I. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan kadar air biji karet 

Rendemen Minyak 
Rendemen minyak merupakan salah satu 

parameter yang digunakan untuk mengetahui jumlah 
minyak yang dihasilkan pada proses ekstraksi. 
Rendemen tersebut dihitung dengan cara mem
bandingkan jumlah minyak yang dihasilkan dari 
setiap perlakuan dengan jumlah bahan (daging biji) 
yang digunakan. Rendemen minyak yang dihasilkan 
berkisar antara 8,21-20,52% dengan nilai rataan 
sebesar 15,66% (Gambar 2). Rendemen terendah 
dihasilkan dari kombinasi perlakuan pemanasan 
pada suhu 110°C selama tiga jam, sedangkan 
rendemen tertinggi dihasilkan dari kombinasi 
perlakuan pemanasan pada suhu 70°C selama satu 
jam. Nilai rendemen dari kombinasi perlakuan 
pemanasan pada suhu 70°C selama satu jam ini 
lebih tinggi daripada rendemen biji karet yang tidak 
mengalami pemanasan terlebih dahululkontrol 
(18,07%). Hal tersebut terjadi karena pada biji yang 
dipanaskan pada suhu 70°C selama satu jam telah 
terjadi penggumpaJan protein pada dinding sel dan 
telah terjadinya kerusakan pada dinding sel, 
sehingga dinding sel akan mudah dipecahkan. 
Dengan demikian, din ding sel tersebut mudah 
ditembus oleh minyak atau lemak sehingga minyak 
akan mudah keluar. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
faktor suhu pemanasan dan lama pemanasan serm 
interaksi keduanya memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap rendemen minyak biji karet 
yang dihasilkan. . . 

Gambar 2 menunjukkan bahwa semakm 
tinggi suhu dan lama pemanasan biji karet, m~~ 
rendemen yang dihasilkan semakin menurun. Hal 101 

diduga karena kandungan air dalam tempurung 
semakin berkurang seiring dengan meningkatnya 
suhu dan lama pemanasan biji karet, sehingga 
menyebabkan sebagian minyak terperangkap dalam 
tempurung biji karet tersebut. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya kadar minyak sisa 
di dalam bungkil pada biji yang dipanaskan pada 
suhu dan lama pemanasan yang semakin tinggi 
(Gambar 3). 

r ,.,..""~ ,___, n .• TT , T/\/""\ rt .-A"'f '1.,.1 109 

http:vmi!io",.id


Ono Suparno. [ka A. Kariika. Muslich, Gita N. Andayani dan Kurnia SofYan 

Hasii uji lanjut Duncan mengindikasikan 
bahwa kombinasi perlakuan AlB I menghasilkan 
rendemen ya.''lg tidak berbeda nyata ~ngan AIB2, 
A3Bl dan AlBl, tetapi berbeda nyata dengan 
AIB3: AlB2, AlB3, A3B2, dan A3B3. 'Selanjutnya, 
untuk kombinasi perJakuan A I B3 menghasilkan 
rendemen yang tidak berbeda nyata dengan A2B2, 
tetapi berbeda nyata dengan A2B3, A3B2, dan 
A3B3. Selain itu, A2B3 tidak berbeda nyata dengan 
A3B2, tetapi berbeda nyata dengan A3B3. 
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Ganlbar 2. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan rendemen mfnyak 

Kadar Minyak dalam Bungkil 
Kadar minyak dalam bungki I merupakan 

parameter untuk mengetahui kandungan minyak 
yang masih tersisa dalam bungkil atau ampas hasil 
ekstraksi. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 
bahwa faktor lama pemanasan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar minyak 
sisa di dalam bungkil biji karet yang dihasilkan, 
sedangkan faktor suhu pemanasan dan interaksi 
antara perlakuan suhu pemanasan dengan lama 
pemanasan tidak memberikan pengaruh terhadap 
kadar minyak sisa di dalam bungkil biji karet yang 
dihasilkan. Kadar minyak yang masih tersisa di 
dalam bungkil yang diperoleh dari penelitian ini 
berkisar antara 9,58-18,73% dengan nilai rataan 
sebesar 13,15%. Kadar minyak yang tertinggi 
terdapat dalam bungkiJ dari kombinasi perlakuan 
pemanasan pada suhu 110 °C selama tiga jlll1l, 
sedangkan yang terendah terdapat dalam bungkil 
yang diberi perlakuan pemanasan 90°C selama satu 
jam (Gambar 3). 

HasH uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa 
taraf perlakuan B3 (tiga jam) menghasilkan rata-rata 
nilai kadar minyak sisa di dalam bungkil yang 
tertinggi dan berbeda nyata dengan taraf perlakuan 
Bl (satu jam) dan B2 (dua jam). Selain itu. taraf 
perlakuan Bl (satu jam) juga berbeda nyata dengan 
taraf perlakuan B2 (dua jam). Hal ini menunjukkan 
bahwa lama pemanasan selama satu jam menghasil
kan peningkatan yang berartj terhadap kadar minyak 
sisa di dalam bungkil. 
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Gambar 3. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan ,kadar minyak dalam 
bungkil 

Warna 
Zat wama di dalam minyak terdiri atas dua 

golongan yaitu zat wama yang secara alamiah 
terdapat dalam bahan yang mengandung minyak dan 
warna dari hasil dekomposisi zat wama alamiah . 
Wama ini merupakan kriteria yang akan menentukan 
mutu minyak yang dihasilkan (Ketaren, 1986). Zat 
wama alami dapat ikut terekstrak bersama minyak 
pada saat pengempaan. Zat wama alami ini terdiri 
atas (l dan ~ karoten, xanthofiI, klorofiI, dan 
antbosyanin yang masing-masing menyebabkan 
minyak berwama kuning, kuning kecoklatan, 
kehijau-hijauan, dan kemerah-merahan. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
faktor suhu pemanasan dan lama pemanasan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 
wama minyak biji karet yang dihasilkan, sedangkan 
interaksi keduanya memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap wama minyak biji karet yang 
dihasilkan. Berdasarkan data· hasil pengukuran 
diperoleh nilai wama minyak berkisar antara 4077
5095 unit PtCo dengan nilai rataan sebesar 4744 unit 
PtCo. Nilai terendah dihasilkan dari taraf perlakuan 
pemanasan pada suhu 70°C selama satu jam, 
sedangkan nilai tertinggi dihasilkan dari perlakuan 
pemanasan pada suhu 110°C selama tiga jam 
(Gambar4). 

Rendahnya nilai wama dari perlakuan 
pemanasan pada suhu 70°C selama satu jam 
diakibatkan· oleh suhu dan lama pemanasan yang 
digunakan lebih rendah dibandingkan dengan 
perlakuan lainnya, sehingga proses oksidasi minyak 
yang terjadi tidak terlalu lama. Tingginya wama 
dariperl8kuan pemanasan pada suhu 110°C selama 
tiga jlll1l, diduga selain disebabkan oleh proses 
oksidasi terhadap minyak itu sendiri, disebabkan 
juga· oleh beberapa proses yang terjadi pada saat 
pemanasan. Menurut Ketaren (1986), proses-proses 
tersebut adalah proses oksidasi terhadap tokoferol, 
ikut terekstraknya zat-zat wama yang terdapat dalam 
minyak, dan degradasi komponen-komponen kimia 
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lainnya yang terdapat dalam minyak. Selain itu, 
proses lainoya yang mungkin terjadi adalah proses 
browning, yaitu suatu reaksi antara molekul 
karbohidrat dengan gugus pereduksi seperti aldehida 
serta gugus amino dari molekul protein dan yang 
disebabkan oleh aktivitas enzim seperti fenol 
oksidase, polifenol oksidase, dan sebagainya. 
Proses-proses tersebut yang dapat menyebabkan 
wama minyak menjadi lebih gelap. 
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Gambar 4. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan wama 

Dari hasil analisis uji lanjut Duncan mengenai 
interaksi antara perlakuan suhu pemanasan dengan 
lama pemanasan, menunjukkan bahwa kombinasi 
perlakuan A3B3 menghasilkan nitai wama tertinggi 
dan tidak berbeda nyata dengan A2B3 dan A2B2, 
tetapi berbeda nyata dengan AlB3, A3B2, A2Bl, 
A3B I, A IB2, dan AlB 1. Selanjutnya untuk 
kombinasi perlakuan A2B2 menghasilkan nHai 
wama yang tidak berbeda nyata dengan A I B3, tetapi 
berbeda nyata dengan A3B2, A2Bl, A3Bl, AlB2, 
dan A I B 1. Sementara itu, Al B3 tidak berbeda nyata 
dengan A3B2, A2Bl, A3Bl, tetapi berbeda nyata 
dengan A IB2 dan A 1B I, sedangkan A lB2 dengan 
A I B I berbeda nyata. 

Bilangan lod 
Bilangan iod dapat menyatakan derajat 

ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Semakin 
tinggi bilangan iod, maka ikatan rangkap yang 
terdapat dalam minyak tersebut semakin banyak. 
lkatan rangkap ini mempunyai kemampuan untuk 
mengabsorpsi sejumlah iod terutama jika 
ditambahkan carier seperti ICh atau IBr2 yang 
kemudian membentuk asam lemak jenuh. 

Bilangan iod yang dihasilkan dalam penelitian 
ini berkisar antara 139,62-145,74 dengan rataan 
sebesar 143,40. Nilai terendah dihasilkan dari 
perlakuan pemanasan pada suhu 110°C seJama tiga 
jam, sedangkan nitai tertinggi dihasilkan dari 
perlakuan pemanasan pada suhu 70°C selama satu 
jam (Gambar 5). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
faktor suhu pemanasan dan interaksi antara suhu 
pemanasan dengan lama pemanasan memberikan 

1 1 1 

pengaruh yang nyata terhadap bilangan iod minyak 
biji karet yang dihasilkan, sedangkan faktor lama 
pemanasan tidak memberikan pengaruh terhadap 
bilangan iod minyak biji karet yang dihasilkan. 
Hasil uji lanjut Duncan mengenai interaksi antara 
perIakuan suhu pemanasan dengan lama pemanasan 
terhadap bilangan iod minyak biji kareI, 
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan AIBI 
menghasilkan bilangan iod tertinggi, sedangkan 
kombinasi perlakuan A3B3 menghasilkan bilangan 
iod terendah. AlB 1 tidak berbeda nyata dengan 
AIB3, AIB2, A3B2, dan A3Bl, tetapi berbeda 
nyata dengan A2B3, A2B2, A2Bl, dan A3B3. 
Selanjutnya untuk kombinasi perlakuan AIB2 
menghasilkan bilangan iod yang tidak berbeda nyata 
dengan A3B2, A3BI, A2B3, dan A2B2, tetapi 
berbeda nyata dengan A2B I dan A3B3. Sementara 
itu, A3B 1 tidak berbeda nyata dengan A2B3, A2B2, 
dan A2Bl, tetapi berbeda nyata dengan A3B3, 
sedangkan A2B 1 dengan A3B3 tidak berbeda nyata. 

Tingginya bilangan iod pada kombinasi 
perlakuan pemanasan pada suhu 70°C selama satu 
jam diduga disebabkan karena terjadinya reaksi
reaksi yang dapat menyebabkan putusnya ikatan 
rangkap pada asam lemak seperti reaksi oksidasi, 
hidrolisis, maupun polimerisasi tidak terlalu besar. 
Rendahnya bilangan iod pada kombinasi perlakuan 
pemanasan pada suhu 110°C selama tigajam diduga 
akibat terjadinya proses oksidasi pada saat 
pemanasan, sehingga menimbulkan terikatnya 
oksigen pada ikatan rangkap asam lemak tidak 
jenuh. Proses tersebut mengakibatkan ketidak
jenuhan minyak berkurang karen a ikatan rangkap 
pada asam lemak menjadi ikatan tunggal sehingga 
nilai bilangan iodnya semakin berkurang. Semakin 
tinggi pemanasan yang diberikan, maka semakin 
banyak minyak yang teroksidasi. 
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Gambar 5. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan bilangan iod 

Proses oksidasi berlarigsung karena terjadinya 
kontak antara oksigen dengan minyak, baik minyak 
yang masih terikat dalam jaringan biji 'maupun yang 
telah terpisahkan. Proses oksidasi merupakan prQses 

J. Tek. Ind. Pert. Vol. 19(2), S. 107-114 



Dna Suparna. Ika A. Kartika. Mus/ich. Gila IV. A:'!:3::;:::.:: ::!.-::: .'-':::;',-::::: SQ/yan 

utama yang berperan dalam menurunkan ketidak
jenuhan minyak. Proses ini clapat dipercepat oleh 
suhu yang tinggi, adanya senyawa peroksida 
(termasuk minyak yang teroksidasi), enzim 
Iipoksidase, kataHs (ogam, dan katalis Fe-organik. 
Untuk setiap penambahan suhu 10°C, kecepatan 
reaksi oksidasi diperkirakan akan bertambah dua kali 
(Djatmiko & Widjaja, 1985). 

Pemanasan biji karet akan menyebabkan juga 
pemanasan komponen minyak yang terdapat dalam 
biji tersebut. Dengan semakin tingginya suhu dan 
lamanya pemanasan maka energi panas yang 
diterima oleh biji maupun oleh komponen minyak 
dalam biji akan semakin besar. Keadaan ini akan 
mendorong terjadinya reaksi-reaksi kimia pada 
komponen minyak sehingga mengakibatkan terjadi
nya beberapa perubahan pada komponen minyak 
tersebut. Pemanasan minyak pada suhu tinggi 
dengan adanya oksigen akan mengakibatkan 
rusaknya asam-asam lemak tidak jenuh yang 
terdapat dalam minyak. Salah 'satu indikator 
kerusakan minyak akibat pemanasan adalah 
terjadinya penurunan bilangan iod (Djatmiko dan 
Enie, 1985). 

Bilangan Asam 
Bilangan asam merupakan salah satu 

parameter yang menentukan kualitas suatu minyak. 
Pengukuran bilangan asam 1m menunjukkan 
seberapa banyak jumlah asam lemak bebas yang 
terkandung dalam minyak akibat proses hidrolisis. 
Semakin tinggi nilai bilangan asam suatu minyak, 
maka akan semakin tinggi pula tingkat kerusakannya 
karena jumlah molekul trigliserida yang ter
hidrolisisnya pun lebih banyak. Dengan demikian, 
kualitas dari minyak tersebut akan semakin rendah. 
Proses hidrolisis merupakan kebalikan dari sintesis 
trigliserida. Pada reaksi hidrolisis, selain dihasilkan 
asam lemak bebas juga dihasilkan molekul gliserol. 

Pembentukan asam lemak bebas pada minyak 
dapat terjadi karen a proses pengolahan (penyiapan 
bahan). Proses hidrolisis dapat berlangsung pada 
waktu minyak masih berada dalam jaringan biji yang 
telah dipanen, selama pengolahan, dan penyim
panan. Lemak nabati dan hewani yang masih berada 
dalam jaringan, biasanya mengandung enzim yang 
dapat menghidrolisis lemak. 

Dari data hasil analisis diperoleh bilangan 
asam yang berkisar antara 1,61-2,08 denganrataan 
sebesar 1,83. Nilai bilangan asam tertinggi 
dihasilkan dari kombinasi perlakuan pemanasan 
pada suhu 70°C selama 1 jam, sedangkan nilai 
bilangan asam terendah dihasilkan dari kombinasi 
perlakuan pemanasan pada suhu 110°C selama 3 
jam (Gambar 6). 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 
bahwa faktor suhu pemanasan memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap bilangan asam minyak 
biji karet yang dihasilkan, sedangkan faktor lama 
pemanasan dan interaksi antara suhu pemanasan 
dengan lama pemanasan tidak memberikan pengaruh 
terhadap bilangan asam minyak biji karet yang 

dihasilkan. Hasil UJI tanJut Duncan mengenai 
pengaruh suhu pemanasan terhadap bilangan asam 
minyak bij i karet yang dihasiiklUl. menunjukkan 
bahwa tarafperlakuan A I (70°C) memiliki rata-rata 
bilangan asam yang tertinggi dan tidak berbeda 
nyata dengan taraf perlakuan A2 (90°C), tetapi 
berbeda nyata dengan taraf perlakuan A3 (110°C), 
sedangkan taraf perlakuan A2 (90°C) menghasilkan 
bilangan asam yang tidak berbeda nyata dengan A3 
(110°C). 

Kontrol 70 90 110 

Suhu Pengerlng.n reI 

e Lana pengenngan 1 I"" 
12 Lana pengenngan 2 I"" 
e Lana Penget1ngan 3 J..., 

Gambar 6. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan bilangan asam 

Lebih tingginya bilangan asam yang 
dihasilkan dari taraf perlakuan suhu pemanasan 70 
°c diduga disebabkan oleh kadar air biji yang 
dipanaskan pada suhu 70°C lebih besar daripada 
kadar air bij i yang' diberi perlakuan pemanasan pada 
suhu 90°C dan 100°C. Menurut Swem (I982), biji 
yang mempunyai kadar air tinggi akan menghasilkan 
minyak yang mempunyai kadar air yang tinggi juga 
dan akan mudah terhidrolisis. Selain itu, diduga 
disebabkan juga oleh masih tingginya aktivitas 
enzim dan mikroorganisme yang mengkatalis proses 
hidrolisis minyak. Semua enzim yang termasuk 
golongan lipase mampu menghidrolisis lemak, 
namun enzim tersebut inaktif oleh panas. Meskipun 
demikian, diduga pemanasan pada suhu 70°C masih 
belum dapat menginaktifkan enzim tersebut, 
sehingga proses hidrolisisnya berjalan lebih cepat. 
Sementara itu, rendahnya bilangan asam yang 
dihasilkan dari taraf perlakuan pemanasan pada suhu 
110 OCt diduga disebabkan oleh rendahnya aktivitas 
enzim lipase dengan adanya pemanasan, sehingga 
kemampuan enzim tersebut untuk menguraikan 
trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol menjadi 
rendah. Selain itu, mungkin juga disebabkan oleh 
semakin kecilnya air yang tersuspensi dengan 
minyak sehingga proses hidrolisis berjalan lebih 
lambat. 

Asam Lemak Debas 
Pengukuran asam lemak bebas bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kerusakan hidrolitik di 
dalam minyak. Biasanya kadar asam lemak bebas ini 
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dinyatakan sebagai bilangan asam, derajat asaro, 
atau kadar asam. Bilangan asam dinyatakan sebagai 
jumlah miligram KOH 0,1 N yang digunakan untuk 
menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 
I gram minyak atau lemak, sedangkan derajat asam 
adalah banyaknya mililiter larutan KOH 0,1 N yang 
dibutuhkan untuk menetralkan 100 gram minyak 
atau lemak. 

Dalam penelitian ini, kadar asam-asam lemak 
bebas yang terdapat dalam minyak dinyatakan dalam 
persen yang diperoleh dari hasil konversi bilangan 
asam yang dibagi dengan faktor konversi untuk 
asam lemak linoleat, yaitu sebesar 2,01 (Sudarmadji 
et al., 1989), karena asam lemak bebas yang paling 
besar terdapat dalam minyak biji karet adalah asam 
linoleat. Oleh karena FF A merupakan hasil konversi 
dari bilangan asam, maka hasil analisis sidik ragam 
dan hasil uji lanjut Duncan yang diperoleh akan 
memberikan pengaruh yang sarna terhadap persen 
FF A yang dihasilkan seperti halnya hasil analisis 
sidik ragam dan hasil uji lanjut Duncan untuk 
biJangan asam. Persen FF A yang diperoleh dari 
penelitian ini berkisar antara 0,80-1,04% dengan 
nilai rataan sebesar 0,91 %. Nilai tertinggi dihasilkan 
dari kombinasi perlakuan pemanasan pada suhu 70 
°c selama satu jam, sedangkan yang terendah 
dihasilkan dari kombinasi pemanasan pada suhu 110 
°c selama 3 jam (Gambar 7). 
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Gambar 7. Histogram hubungan antara suhu 
pemanasan dengan kadar FF A 

KESIMPULAN DAN SARi\N 

Kesimpulan 
Berdasarkan rendemen dan bilangan iod 

tertinggi, maka kombinasi perlakuan pemanasan biji 
karet dengan jenis klon GT yang menghasilkan 
minyak biji karet yang terbaik untuk penyamakan 
kulit adalah kombinasi perJakuan pemanasan pada 
suhu 70°C selama I jam. 

Sifat fisiko-kimia minyak biji karet tersebut 
adalah memiIiki rendemen 20,52%; kadar minyak 
dalam bungkiJ 9,84%; warna 4077 unit PtCo; berat 
jenis 0,924; viskositas 160 centipoise; bilangan iod 
145,74; biJangan asam 2,08; dan persen FFA 1,04. 
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Nilai bilangan iod minyak biji karet lebili tinggi 
daripada 120 dan mirip dengan bilangan iod minyak 
ikan (147), sehingga minyak biji karet tersebut 
berpotensi untuk digunakan sebagai bahan 
penyamak kuHt samoa. 

Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai penggunaan minyak biji karet sebagai 
bahan 	 penyamak kuHt dan mengenai penggunaan 
bungkil biji karet. 
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